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 Process คําแปล 
1. Antibacterial finish; การตกแตงกนัแบคทีเรีย 
2. Antisoil finish; การตกแตงกนัเปอน 
3. Backtanning; การตกแตงเพิม่ความคงทนของสีขณะเปยก 
4. Baking/thermofixation; การอบแหงผา 
5. Baulk finish; การตกแตงผาขนสัตวใหนุม 
6. Beating (finishing); การตีผิวผาเพือ่ปรับปรุงการสะทอนแสงและความเงามนั 
7. Beetled finish; การตกแตงผาฝาย ลินนิ ใหนุม เนื้อเต็ม แนนและเงามัน 
8.  Biopolishing; การตกแตงผาฝายใหซีดจางและนุม 
9. Bleaching; การฟอกขาว (บลีชช่ิง) 
10. Blown finish; การตกแตงดวยลมเปา 
11. Boiling off/degumming; การลอกกาว 
12. Bottoming; การขจัดสิ่งสกปรกใหหมดจดเพื่อเตรียมการฟอกยอม 
13.  Brushing; การแปรงขน 
14. Causticizing; การตกแตงผาฝายเพื่อปรับปรุงการพมิพและการยอมสีดวย

สีรีแอคทีฟ 
15. Clear finish; การลางส ี
16. Compressive shrinking; การตกแตงสําเร็จกันผาหดดวยการอัดผาดวยไอน้ํา (คอมเพรสซฟี 

ชริงเกจ) 
17. Conditioning; การปรับสภาพสมดุลของสิง่ทอ 
18. Crabbing; การทาํใหผาเรยีบ 
19. Cramping; การตกแตงผาขนสัตวโดยการรีดสุดทายโดยไมใชความรอน 
20. Crease-resist finish; การตกแตงกนัยับ 
21. Creping; การทาํใหผายนและหยาบ 
22. Curing/flash-curing/moist curing; การผนกึดวยความรอน 
23. Cuttling; ระบบการพับผาตกแตงในแนวขวาง 
24. Decatizing/decating; การตกแตงผานุม 
25. Delustring; การลดความเงามนั 
26. Desizing การลอกแปง 
27. Dressing (lace) การรอยดายเสนยนื 
28. Dry beating; การตีผิวผาแบบแหง 
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29. Embossing; การอัดลายผาดวยลูกกลิ้งรอน (เอมบรอสซิ่ง) 
30. Embrittled; ผานการทาํใหเสนใยเปราะ 
31. Emerizing; การทําใหผาเกิดขนสั้นดวยกระดาษทราย 
32. Filling; ส่ิงเกาะติด 
33. Fixing; การผนกึส ี
34. Flame retardant treatment; การตกแตงทนเปลวไฟ 
35. Fluorochemical finishing; การตกแตงสารเคมีฟลูออโร 
36. Foam finishing; การตกแตงดวยโฟม 
37. Friction calendering; ลูกกลิ้งอัดมนัโดยใชความฝด 
38. Fulling; การตกแตงผาจากเสนใยขนสัตว หรือเสนใยขนสัตวผสมเสน

ใยอื่น เพื่อใหผามีโครงสรางแนนและเรียบขึ้น 
39. Gigging; การตกแตงผาทําใหเสนใยขนสัตวบนผิวผาขึ้นขน 
40. Glazing; การขัดเงา 
41. Grass bleaching/grassing/crafting; การฟอกขาวฝายหรือลินิน 
42. Loading; การเพิม่น้าํหนกัผาโดยเพิ่มสารหลายชนิดระหวางการ

ตกแตง 
43. London shrinking; การทาํใหผาขนสัตวหดตัวกอนนาํไปตัดเสื้อผา 
44. Mercerization (hot/post/slack); การชุบมัน (เมอซีไรเซชั่น) 
45. Milling; การกดอัด 
46. Mordanted; การชุบผาดวยสารมอรแดนท เชนเกลือหรือกรด เพื่อชวย

ผนึกสียอมในเสนใยไดดีข้ึน 
47. Napping/frieze; การตะกุยขนผาดวยลกูกลิ้งเข็ม 
48. Padding/slop padding/nip padding; การจุม-อัด 
49. Parchmentizing; การตกแตงโดยใหสัมผัสกับกรดกํามะถันเขมขนในเวลาสั้น 
50. Plaiting; การถักลายบนผา 
51. Polishing; การตกแตงผาขึ้นขนเพิม่ความเงามัน 
52. Potting; การตกแตงผาขนสัตวใหผิวเงาใสและนุม 
53. Precreping; การอัดผาทีท่าํดวยดายยนดวยลายทีม่ีผลใหมีความ

สม่ําเสมอและเรียบในกระบวนการถัดไป 
54. Pre-sensitization; การตกแตงโดยแชผาฝายในสารตกแตงกอนแลวตามดวย
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การผนกึดวยความรอน 

55. Pre-shrunk; การทาํใหผาหดตัวต่ําสุดหลงัจากนาํผลิตภัณฑมาซัก 
56. Pressure decatizing; การตกแตงผานุมดวยความดัน 
57. Proofing; การทนทานตอสารที่บงชี ้
58. Relaxing; การคลายตัว (รีแลกเซชั่น) 
59. Rigging; การพับผาตรงกลางผนืเพึ่อใหผาที่พับเปนครึ่งหนึง่ของความ

กวางเดิม 
60. Schreiner; การตกแตงความเงามัน 
61. Setting; การทาํใหเสนใย เสนดาย ผา หรือเสื้อผา มีความคงรูปโดย

ใชความรอนชืน้หรือความรอนแหง 
62. Shrink-resistant; การตกแตงกันหดตวั 
63. Silicone finish; การตกแตงดวยซิลิโคน 
64. Simili mercerizing; การเพิม่ความเงามนัดวยกระบวนการรีดดวยลูกกลิ้งขัด 
65. Singeing; การเผาขน 
66. Soaping; การลางผาดวยน้ําสบู 
67. Softening; การตกแตงใหนุม 
68. Soil release finish; การตกแตงสําเร็จเพื่อใหส่ิงสกปรกออกไดงาย  
69. Solvent scouring; การขจัดสิ่งสกปรกดวยตัวทาํละลาย 
70. Sour; การชุบกรดในการฟอกขาวและการซักลาง 
71. Stabilized finish; การตกแตงใหคงรูป 
72. Stain blocker; การปองกนัสิง่ปนเปอน 
73. Stiffened; การตกแตงผาแข็ง 
74. Stitch finish; การตกแตงดวยการเยบ็ 
75. Stripping; การลอกส ี
76. Sueding; การทาํใหเกิดขนสั้นและละเอียดดวยกระดาษทราย 
77. Water-repellent; สะทอนน้ํา 
78. Wet fixation; and  การผนกึสารตกแตงกันยับใหเชื่อมติดกับเสนใยเซลลูโลส 
79. Wigan finish การตกแตงผาฝายใหเรียบแนนดวยแปงและผานลกูกลิง้ขัด

เงา 
 


